
 

 

Паспорт на готовую продукцию № 213/08-25 

 

Наименование организации-изготовителя: ООО ТД «СендТрейд» 

 

Наименование материала: Гравий из горных пород, смесь фракций 5,6–90 мм — 

ГОСТ 32703-2014 

1. Насыпная плотность (в сухом состоянии): 1579 кг/м³ 

2. Наибольшая крупность зерен гравия: 90 мм 

3. Наименьшая крупность зерен гравия: 5,6 мм 

4. Содержание пылевидных и глинистых частиц: 0,3 % 

5. Водопоглощение: 1,2 % 

6. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов: не 

нормируется по ГОСТ 32703-2014 

7. Физико-механические показатели: 

8. Содержание слабых пород: не нормируется 

9. Марка по дробимости (в водонасыщенном состоянии): до 10 % (фактически 

9,3 %) 

10. Марка по морозостойкости: не нормируется по ГОСТ 32703-2014 

Заключение: По испытываемым показателям проба гравия из горных пород смеси 

фракций от 5,6 до 90 мм не соответствует требованиям ГОСТ 32703-2014 по п. 1.2 

результатов испытаний 

Основание: Протокол испытаний № 213/08/25 от 25.08.2025 г., Испытательная 

лаборатория (аттестат аккредитации № RU.ИСС.АЛ.584 от 30.05.2025 г.) 

      Поставщик: ООО ТД "Сенд Трейд" 

      Покупатель:  

      Количество –  

      Дата выдачи –  

 

Генеральный директор ООО ТД "Сенд Трейд"  

Халипов  Дмитрий Вячеславович                       _________________________  

 
 


